& CS-SYNERGY.COM

Technical details | Dane techniczne
Manufacturing process | Metoda produkgji
Pile material | Sktad runa

Secondary backing | Rodzaj spodu

Pile weight | Waga runa

Total Weight | Ciezar catkowity

Pile above backing | Ciezar okrywy

Total height | Wysokos¢ catkowita

Pile height | Wysokos¢ runa

Tuft density | Gestos¢ tkania

Classification | Klasa uzytkowa

Fire resistance | Trudno palnos¢

Castor chair test | Odpornosc¢ na kétka
Colour fastness to water | Odpornos¢ na wode:
Fastness to light | Odpornos¢ na ptowienie
Wearability | Klasa scieralnosci

Thermal resistance | I1zolacyjnos¢ cieplna
Impact sound reduction | Trumienie dZzwiekéw
Dimensional stability | Stabilnos¢ wymiarowa
Sound absorption | DZwiekochtonnos¢
Permanent antistatic | Antyelektrostatyka
Transversal resistance | Odpornos¢ skrosna
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Tile | Ptytki

Loop pile | Petelka

100% PA 6.0 SDN Aquafill (BCF)
Bitum

585 g/m’

4 600 g/m*

355 g/m’

6,5 mm

3,5 mm

181240 /m?

33 - Extreme [ Heavy | Obiektowa
Bfl-s1:1658-CPR-3134

A: Continuous use| Uzytkowanie ciagte
>4

>5

>4

0.08 M2KW

ALw 24 dB

0,20%

0.15 aw (H)

<2kVv

<10° Ohm
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GREEN LABEL

+PLUS.

Indoor Alr Quality
Testing Program

Toxiles & Fiooring Insttte G

Emissionsgeprifter Bodenbelag carpet-rug.org.

nach DIBt-Grundsatzen

Tile size : 50 cm x 50 cm 5 m2 LI E
Tiles per box : 20 pcs v oI JNE 3F
WA CS SYNERGY Ltd. Kontakt: CS SYNERGY Sp. z 0.0.

7 Kings Avenue

J Manchester M85AS
UNITED KINGDOM

office@cs-synergy.com ' ul. Ztota 59
WWWw.cs-synergy.com
mobile +48 885 025 170

00-120 Warszawa
POLSKA
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http://www.cs-synergy.com/
http://www.cs-synergy.com/
https://www.facebook.com/pg/cssynergy

